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FILME FUR FORSCHUNG UND HOCHSCHULUNTERRICHT

ERICH STEFFEN, und INSTITUT FUR DEN WISSENSCHAFTLICHEN FILM, Géttingen:

Film C 1547
Herstellung von Bleischrot nach dem Turmgiefverfahren

Verfasser der Publikation: ERICH STEFFEN

Mit 3 Abbildungen

Inbalt des Films:

Herstellung von Bleischrot nach dem Turmgieflverfahren. Der Stadtmauerturm von Miinden
wurde bis zum Jahre 1983 zum Gieflen von Schrot benutzt. Oben im Turm wird das Blei
geschmolzen. Auf dem Fliissigen Blei bildet sich Schaum. Der Gieimeister fiillt den Schaum in das
Gief3sieb und stampft ihn fest. Anschlieflend giefit er die Schmelze durch das Sieb. Sie tropft vom
Siebboden ab, wobei sich Kugeln bilden (mit 20facher Zeitdehnung gezeigt). Die Tropfen fallen
40 m tief in einen mit Wasser gefiillten Bottich. Danach wird das Schrot auf einer Heizplatte
getrocknet. Nach Ausschiitten des Schrots auf einer schiefen Ebene werden die unrunden von den
runden Schroten getrennt. Die runden Schrote werden durch maschinelles Sieben nach ihrer
Grofle sortiert.

Summary of the Film:

The Manufacture of Lead Shot by the Tower Casting Method. The tower on the Miinden town
wall was used as a shot tower until the year 1983. The lead was melted in the top of the tower. Foam
forms on the liquid lead. The shot caster fills the foam into the casting sieve and tamps it down. He
then pours the molten lead through the sieve. This drips from the bottom of the sieve and forms
balls of molten material (shown with a 20-fold time yield). These drops fall 40 meters into a tub
filled with water. The shot is then dried on a hotplate. After the shot has been poured onto an
angled surface the round and non-round shot are separated. The round shot is sorted into sizes by
means of sieving through a machine.

Résumé dn Film:

Fabrication de grenailles de plomb selon la méthode de coulée en tour. La tour de enceinte de
Miinden fut utilisée jusqu’en 1983 pour la coulée de grenailles.

Le plomb est fondu en haut de la tour. De la mousse seforme surle plomb liquide. Le chef de coulée
remplit la mousse dans le tamis de coulée et la dame. Il passe ensuite la masse fondue par le tamis.
Elle tombe par gouttes du fond du tamis et il y a formation de globules liquides (prises de vue au
ralenti vingtuple). ‘

Les gouttes tombent 4 une profondeur de 40 m dans une cuve remplie d’eau. Les grenailles sont
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ensuite séchées sur une plaque de chauffage. Aprés déversement des grenailles sur un plan incling,
on sépare les grenailles rondes des grenailles ovalisées.
Les grenailles rondes sont triées selon leur taille par tamisage mécanique.

Allgemeine Vorbemerkungen
Bleischrotherstellung nach dem Turmgiefiverfahren

In Hannoversch-Miinden, am Zusammenfluf von Werra und Fulda zur Weser, besteht
seit 140 Jahren eine Industrie zur Bleiverarbeitung. Ein Fabrikationszweig umfafit die
Herstellung von Bleischrot fiir Jagdzwecke.

Der Film zeigt einen Turm der alten Miindener Stadtbefestigung, in dem die Herstel-
lungsanlagen untergebracht sind. Der Giefimeister betritt den Turm und zeigt das Ver-
fahren zum letzten Mal. Im Mittelpunkt des Films steht der noch heute schwierige Gief3-
prozefl. Insbesondere wird auf die Schaumbildung und die Filterwirkung des Schaumes
zur Herstellung gleichmifiger Schrote hingewiesen. Aufnahmen mit 20facher Zeitdeh-
nung zeigen deutlich die schnelle Kugelbildung aufgrund der hohen Oberflichenspan-
nung des fliissigen Materials.

In einem im Wasser stehenden Bottich werden die Schrote nach einem freien Fall von 40
Metern aufgefangen, die runden von den unrunden getrennt und anschliefend in Sieb-
trommeln nach Durchmesser sortiert.

Zur Geschichte

Das Turmgiefiverfahren wurde von der Firma Haendler und Natermann nach Miinden
gebracht. Die Stadt und ihre Umgebung liefern keine Rohstoffe fiir diese Produktion,
jedoch im 100 km weit entfernten Harz wurde im dort betriebenen Bergbau Blei gefor-
dert. Um das Rohmaterial der weiteren Verarbeitung zuzufithren, waren Spediteure
erforderlich. Die Familie Haendler betrieb einen gut florierenden Frachtverkehr im Harz
und in seinen Randgebieten. Ein gleiches Unternehmen unter dem Namen Natermann
war in Miinden ansissig. Aus dem Harz wurde nun Bleiglanz aber auch Rohblei nach
Miinden transportiert und von dort auf dem Wasserwege in Richtung Bremen oder nach
Kassel zur Weiterverarbeitung verschifft.

Beide Unternehmen hatten auf der Strecke Harz-Weser ein gewisses Monopol, wobei die
Firma Natermann aufgrund der verkehrsglinstigeren Lage Miindens stirker engagiert
war. Hinzu kam, daf die Stadt Miinden bereits seit mehreren Jahrhunderten das Stapel-
recht hatte und somit dort viele Waren eingelagert und transportiert werden mufiten. Die
damit verbundenen Arbeiten waren ausschliefflich Miindener Biirgern vorbehalten. Zur
Sicherung wurden die Waren hinter die Stadtmauern verbracht, was zusitzlich noch
Arbeit fiir die Spediteure erbrachte.

Im Jahre 1825 kam es zum Zusammenschluf beider Firmen unter dem Namen Haendler
& Natermann‘ mit jeweils einem Handelshaus in Clausthal (Harz) und in Miinden.
Die Griindung des Deutschen Zollvereins im Jahre 1837 brachte einen gewaltigen wirt-
schaftlichen Aufschwung, da nun die Landesgrenzen als Zollgrenzen fielen und der Han-
del nationaler wurde. Von England her begann um diese Zeit die Industrialisierung, die
sich, nach zogernden Anfingen, auch auf diesen Raum auswirkte.
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Zur gleichen Zeit plante die kdnigliche Eisenbahnverwaltung in Hannover den Bau einer
Bahnlinie von Hannover iiber Miinden nach Kassel, der dann 1856 verwirklicht wurde.
Hier sahen die beiden weitsichtigen Unternehmer eine Konkurrenz auf sich zukommen,
der sie nicht gewachsen waren. Sie stellten ihre Speditionsfirma auf die Verarbeitung von
Blei und Zinn um. In diesem Zusammenhang erwarben sie im Jahre 1836 von der Stadt
Miinden einen Turm der alten Stadtbefestigung, der zunichst um sechs Meter erhdht,
und in den dann die Anlagen zur Schrotherstellung eingebaut wurden.

Turmgiefverfahren

Vorldufer des Jagdschrotes war der Hagelschrot des Mittelalters, 1420 im ,,Feuerwerks-
buch beschrieben, der in Handrohren verschossen, zur Verteidigung verwendet wurde.

Die eigentliche Schrotfabrikation in Form von Kugeln ist auf das britische Patent Nr. 725
vom Jahre 1758 zuriickzufiihren, wo Schrot gegossen und in Trommeln abgeschliffen
wurde. Die Jagdschrotfabrikation stiitzt sich auf das britische Patent Nr. 1374 vom Jahre
1782.

In dem in Abb. 2 dargestellten Stich aus dem Jahre 1779 ist bereits im Ansatz das Turm-
giefverfahren zu erkennen.

Die wesentlichen Teile, Giefisieb und Wassertonne, wurden bereits in dieser Zeit benutzt.
Es kam damals auf die Prizision der Kugel nicht so sehr an, denn bislang benutzte man fiir
die Jagd ausschliefilich das sog. ,,Hackblei“, das einfach von Stangen geschnitten (gehackt)
wurde.

Mit der Verbesserung der Flinten und deren Ladung mufite auch die Qualitit der Muni-
tion steigen. Bislang waren die englischen Produkte, das ,shilled shot“, auf dem Markt
fithrend gewesen, was sich nun in der Mitte des 19. Jahrhunderts dnderte. 1848 begann in
Hannoversch-Miinden die grofitechnische Herstellung von Schrot nach dem Turmgief3-
verfahren, 30 Jahre nach der Inbetriebnahme des ersten Schrotturmes in Kirnten im Jahre
1818.

Die Ubertragung des alten handwerklichen Verfahrens auf die fabrikmifige Produktion
war im Grunde einfach. Die Gerite blieben fast gleich, nur die Fallhshe des Schrotes
wurde veridndert. Deshalb war es notwendig, die Schmelzéfen in die Hohe von 36 m zu
verlagern, ferner mufite im Boden ein Schacht von etwa 4 m Tiefe gebaut werden. Neben-
riume zur Weiterverarbeitung, Sortierung, Graphitierung, waren im Tiirmerhaus genii-
gend vorhanden.

Technik

Das Besondere an dem Turmgiefiverfahren war, dafl es mit einfachsten Mitteln unter
Ausnutzung vorhandener Recurcen (Tiirme der ehem. Stadtbefestigung) hdchste Quali-
tit bis in die heutige Zeit hinein, erbrachte. Die Schrote sind vollig rund, ohne Naht oder
Verdickung, was bei dem damals iiblichen Schrotschlagen nie zu erreichen war.

In einer Hohe von etwa 36 m befinden sich in der Giefistube zwei elektrisch beheizte
Ofen, deren Temperatur iiber Thermostate auf 400°C gehalten wird. Der Schmelzpunkt
der benutzten Legierung Blei-Antimon ~ chem. gebundenes Arsen - liegt bei etwa 330°C.
Die Temperaturdifferenz dient als Puffer, denn die gleichmiflige Konsistenz der
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Abb. 1. Hier scheint die dltere Form der Schrotherstellung erklirt zu werden. In einer Gieffkam-
mer sitzen der Giefimeister vor dem Schmelzofen (C) und eine Gehilfin (A). Der Giefimeister hat
eine Form in der Hand, die unter Fig. 3 und 4 gezeigt wird. Die Querschnitte in Fig. 4 geben Auf-
schlufl tiber die Arbeitsweise.

Die Form (4) wird mit den Hinden an den Griffen (D) geschlossen und verriegelt. In die dreiecki-
gen Kanile (Fig. 4a u. b) wird das fliissige Blei gegossen. Es bildet sich ein Gufband, an dem sich die
Kugeln befinden (Fig. 6). Solche Binder liegen auch auf dem Fufiboden des Raumes (G). Die
Gehilfin kneift mit der Zange (Fig. 7) die Kugeln ab, die dann im Drehsieb (Fig. 8) sortiert und zu-
gleich nachgearbeitet werden.

Dieses einfache Verfahren war qualitativ wesentlich besser als die bisherige Methode, wo einfach
von Bleistreifen Stiicke abgeschnitten wurden (Hackblei). Es ist aber noch sehr zeitaufwendig,
wenig ergiebig und deshalb mit hohen Kosten verbunden
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Abb. 2. Hier wird die Vorlaufermethode zum Turmgiefiverfahren gezeigt. In der Gieflerei befindet
sich wiederum der Schmelzofen. Anstelle der GiefSform tritt hier das Giefisieb, das auf einer mit
Wasser gefiillten Tonne liegt. Sicherlich ist auch dieses Verfahren qualitativ nicht besonders gut,
aber auf die damals iiblichen Jagdwaffen schon besser abgestimmt. Die Produktionsleistung lag
wesentlich hoher und konnte die steigende Nachfrage besser befriedigen
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Abb. 3. Die Gerite aus der Gieferei in Abb. 2 waren auch noch beim Turmgiefverfahren tiblich.
Sie wurden nur im Laufe der Jahre der technischen Entwicklung angepafit. Nur das Gieflen mufite
immer noch von Hand ausgefiihrt werden
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Schmelze ist von grofier Bedeutung. Jede Verinderung hier hat auch eine Anderung der
Flielgeschwindigkeit und somit der Schrotgrofle zur Folge: Ist die Schmelze zu heiff,
tropft sie zu schnell ab, die Kugeln werden kleiner; ist sie zu kalt, werden die Kugeln
dicker. Die Kugelgrofe wird also durch die Temperatur der Schmelze und durch den
Lochdurchmesser des Siebes bestimmt.

Wihrend des Schmelzvorganges bildet sich auf der Schmelze eine Schaumschicht
(Schlacke), die fiir den Prozef} von besonderer Bedeutung ist. Hat sich nicht gentigend
Schaum gebildet, so wird Schaum aus einem vorherigem Guf zugegeben. Die chemische
Zusammensetzung des Schaumes ist nicht bekannt, eine Analyse wurde nie durchge-
Zu Beginn des Gusses wird Schaum von der Oberfliche der Schmelze abgezogen, in das
Gief3sieb gefiillt und auf dessen Boden festgestampft, wobei die besondere Fahigkeit des
Gieflmeisters, die allein auf langjihrige Erfahrung zurtickzuftihren ist, darin besteht, eine
gleichmifige Dichte zu erhalten.

Erst nach der ersten Fiillung des Siebes kann der Giefimeister die unterschiedliche Stirke
des Schaumfilters feststellen. Das zeigt sich darin, daf die Schmelze unterschiedlich
schnell abtropft. Der Filter wird also an den Stellen, wo das Blei zu schnell abfliefit, fester
gestopft.

Wiirde man den Guf ohne das Schaumfilter vornehmen, kdnnten sich keine gleichmifig
groflen Tropfen bilden. Das Blei wiirde einfach abflieffen, wobei das Material ,,verklebt.
Das Filter scheint als ,,Bremse* zu wirken, um die Abflufigeschwindigkeit der Schmelze
Zu verringern.

Das Blei ,,hagelt“ nun aus einer Hohe von 36 m in einen Holzkiibel, der am Boden eines
4 m tiefen Schachtes im Wasser steht (Gesamtfallhche 40 m).

Interessant sind nun die Aufnahmen, die mit 20facher Zeitdehnung gemacht wurden. Sie
zeigen deutlich, dafl sich, aufgrund der Oberflichenspannung, sofort Kugeln bilden.

Das seit zwei Jahrhunderten gebriuchliche Turmgiefiverfahren beruht also weder auf
mathematischen Berechnungen noch auf physikalischen Uberlegungen, sondern auf
handwerklichen Erfahrungen, die weiter technisch ausreiften.

Im Laufe der Jahre, in der diese Anlage betrieben wurde, machten die Giefmeister die
Erfahrung, daf} beim Guf} groflerer Kaliber Schwierigkeiten auftraten. Wihrend des
Gusses stieg die Lufttemperatur im Turm an. Die Kugeln kiihlten bis zum Auftreffen auf
das Wasser nicht gentigend aus, so dafl Verformungen auftraten. Diesem Umstand ging
man dadurch aus dem Wege, dafy man zuerst die gréfieren Kaliber goff, oder in den kilte-
ren Monaten auf Vorrat arbeitete, wihrend man in den Sommermonaten die kleineren
poduzierte.

Auf dem Fallweg von 40 m miissen die Kugeln also so abgekiihlt werden, daf} sie sich
beim Aufschlagen nicht mehr verformen. Das Wasser entzieht den Kugeln die Rest-
wirme. In friiheren Jahren gab man dem Wasser Schwefel hinzu, um die Oberfliche zu
veredeln. Dadurch schlossen sich die Poren des Materials, was sich glinstig auf die Gleitfa-
higkeit der Kugeln im Flintenlauf auswirkte.

Die Kugeln sinken nach dem Auftreffen auf das Wasser in einen Kiibel. Wenn dieser voll
9
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ist, wird er mit einer Winde heraufgezogen. Eine Tonne Schrot steht dann zur Weiterver-
arbeitung bereit. Die Tagesproduktion belief sich auf etwa 3-4 Tonnen, die der Giefimei-
ster von Hand mit einer kleinen Schopfkelle in das Sieb fiillen mufite.

Verarbeitung des Schrotes

Zur weiteren Verarbeitung des Schrotes im Tiirmerhaus nutzte man einen Hohenunter-
schied von 10 m aus und ersparte sich so unnotige Transportarbeiten.

Der gegossene, noch feuchte Schrot, mufite zuerst auf dampfbeheizten Platten getrocknet
werden. Dieser Prozef} dauerte etwa 90 Minuten unter stindiger Bewegung des Materials.

Im nichsten Arbeitsgang wurden die runden von den unrunden Kugeln getrennt. Das
geschah auf recht einfache Weise. Aus einem Vorratsbehilter liefl man die Schrote auf
eine mit Glasplatten belegte ,schiefe Ebene“ rollen, die in zwei Hilften geteilt war und an
deren Zwischenraum schon eine Aussonderung extrem verformter Kugeln erfolgte. Auf
der Glasplatte beginnen die runden Kugeln zu rollen, wihrend die unrunden springen
und nicht die notwendige Geschwindigkeit erreichen, um tiber den ersten Auffangbehil-
ter, der den Ausschuf} aufnmimmt, zu fliegen.

Die nichste Verarbeitungsstufe ist eine Siebtrommelanlage. Uber eine Rohrleitung gelan-
gen die runden Schrote in diese Sortiermaschine. Die Trommeln mit den unterschiedli-
chen Wandbohrungen sind so angeordnet, daf} die Kugeln mit dem kleinsten Durchmes-
ser zuerst, die mit dem grofitem zuletzt aussortiert werden. Um zu verhindern, daf§ die
Kugeln in den Bohrungen der Trommeln stecken bleiben, laufen auf diesen schweren
Rollen, die die festsitzenden Kugeln zuriickdriicken. Die im Film gezeigte Sortierung
beginnt bei 3,1 mm und endet bei 3,5 mm. Die Hauptmenge liegt bei 3,3 mm. Der
Herstellungsumfang lag bei 1,2 bis 4 mm.

Nach der Sortierung laufen die Schrote in Magazine, die die jeweilige Korngrofie auf-
nehmen.

Im Film konnte nicht gezeigt werden, daf8 nach dem Sortieren die Schrote mit Graphit
tiberzogen werden, um ihre Gleitfdhigkeit zu verbessern und die ,, Verbleiung“ des Flin-
tenlaufes zu verhindern.

Wie aus vorhandenen Unterlagen ersichtlich ist, wurde das Kaliber nach englischem Mafy
festgelegt, da die Herstellung zuerst in England erfolgte. Als spiter in Deutschland mehr
und mehr das Miindener Schrot gekauft wurde, setzte sich das Mafl der ,Miindener Sor-
tierung® durch.

Der Jager dieses und des vergangenen Jahrhunderts kaufte nach dieser Sortierung sein
Jagdschrot, um sich seine Jagdpatronen entsprechend dem jagdlichen Zweck selbst zu

fiillen.

Zur Entstehung des Films

Anlaf} zur Herstellung dieses Films war die Stillegung der Schrotherstellung nach dem
Turmgiefverfahren bei der Firma Haendler und Natermann in Hannoversch-Miinden
(Niedersachsen).

Der Turm der Stadtbefestigung sollte an die Stadt zuriickgegeben werden, wobei noch
nicht feststand, ob die Produktionsanlage im Turm verschrottet oder als Industrie-
museum erhalten werden sollte. Eines war jedoch klar, daf nie wieder auf diese Weise
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produziert wiirde, womit das Verfahren heute schon historisch ist, da eine zweite ahn-
liche Anlage in Deutschland bei Dynamit-Nobel auch nicht mehr arbeitet.

Freundlicherweise erkirte sich die Firma Haendler und Natermann bereit, die Anlage fiir
die Dreharbeiten nochmals in Betrieb zu nehmen; seit 1980 war nicht mehr im Turm
gegossen worden, so dafl im Jahre 1983 der letzte Guf§ fiir die Filmaufnahmen erfolgte.

Erliuterungen zum Film
Wortlaut des gesprochenen Kommentars

Hannoversch-Miinden hat einen gut erhaltenen historischen Stadtkern. Er war friiher
von einer Mauer umgeben. Geblieben sind Mauerreste, viele schone Fachwerkhiuser und
die Stadtmauertiirme.

Dieser im 14. Jahrhundert erbaute Turm hatte grofle Bedeutung fiir die Stadt und die
rechts vom Turm gelegene Firma Haendler und Natermann.

Er diente 135 Jahre lang bis 1983 zum Gieflen von Bleischrot. Fiir das sog. Turmglevaer—
fahren bendtigt man eine FallhShe von ca. 40 m.

Oben wurde der Schrot gegossen.

Uber eine Holzgeriisttreppe erreicht der Giefimeister seine Arbeitsstelle, die oberste
Turmkammer.

Am Eingang steht ein Schmelzofen.

An der Wand sind Giefisiebe, daneben das Fenster mit dem Blick auf die Fuldabriicke.
Hinter dem zweiten Schmelzofen liegen die Bleiblocke.

Unter dem Schmelztiegel brannte frither ein Holz- oder Kohlefeuer.

Jetzt ist es eine elektrische Heizung. Sie wird auf ca. 400°C eingestellt.

Der Schmelzpunkt reinen Bleis liegt bei 327°. Wegen einiger Legierungszusitze beginnt
der Schmelzbereich schon unterhalb dieser Temperatur.

Das Blei enthzlt ein wenig Antimon und chemisch gebundenes Arsen. Diese Zusitze ver-
grofiern die Kohisionskraft in der Schmelze und die Hirte der erkalteten Legierung.

Die nach auflen gekriimmte Oberfliche der Schmelze am Bleiblock verdeutlicht die
Kobhisionskraft.

Der Giefimeister wartet nicht nur bis alles Blei geschmolzen ist, sondern auch bis Schaum
entsteht. Der Schaum wird beim Turmgieflen unbedingt benétigt.

Durch Umriihren der Schmelze beurteilt der Giefmeister Diinnfliissigkeit und Schaum-
menge. Alter erkalteter Schaum, sog. Schaumschlacke, liegt neben dem Tiegel.

Der Bleiblock wird in die Schmelze gegeben, um Temperatur und Diinnfliissigkeit der
Schmelze auf etwas niedrigere Werte zu driicken.

Beim Schmelzen sinkt jetzt ein wenig die Temperatur des Bades. Die Schmelze wird
etwas dickflissiger. Die richtige Temperatur ist fiir das Turmgieflen von grofier Bedeu-
tung.

Zur Verbesserung des Schaumes wird jetzt die Schaumschlacke in die Schmelze gegeben.
Nach etwa 10 Minuten hat die Schmelze geniigend Schaum mit der richtigen Beschaffen-
heit, um in das sog. Gief3sieb gefiillt zu werden.

Der Siebboden dieses Gefifies hat gleichmifig verteilte Rundlécher.

Moglichst viel Schaum soll in das Gief3sieb.

11



Techn. Wiss./Natwrw. 9/1 — C 1547

Der Schaum wird auf dem Siebboden festgestampft, wobei der Boden iiber der Schmelze
warmgehalten wird. Die Schaumschicht soll spiter, wenn Schmelze dariibergegossen
wird, die Abflulgeschwindigkeit der Schmelze abbremsen, damit am Siebboden Tropfen
mit bestimmter Geschwindigkeit und Gréfie entstehen. Hierzu muf} die Schaumschicht
eine bestimmte Dichte, Dicke und Temperatur haben.

Der Giefimeister braucht zur Herstellung des Schaumfilters sehr viel Erfahrung, die er
frither wie ein Produktionsgeheimnis hiitete.

Das Sieb wird an eine Stelle gebracht, an der die abtropfende Schmelze freien Fall hat.
Die Schmelze wird vorsichtig gegossen: erfolgt die erste Siebfiillung zu schnell, wird der
Schaumfilter zerstort, erfolgt sie etwas zu langsam, verstopft der Filter. Das Blei ,friert
em.”

Durch einige Sieblocher tropft die Schmelze zu schnell. An diesen Stellen muff die
Schaumschicht noch etwas verdichtet werden.

Jetzt mufl ununterbrochen Schmelze nachgegossen werden. Sie tropft von allen Sieb-
lochern ab.

Doch wie sehen diese Tropfen aus? Verindern sie sich wihrend des Fallens?

Das sind Filmaufnahmen mit 20facher Zeitdehnung,

Die Tropfen bilden nicht die bei Wasser bekannte lingliche Tropfenform.

Die vom Sieb abtropfenden Kugeln behalten auch bei grofler Fallgeschwindigkeit ihre
Form und kiihlen im Fallwind ab.

Das Prinzip, Bletkugeln so in Grofiproduktion herzustellen, wurde bereits vor 200 Jahren
von dem Englinder William Wetts erfunden. Vorher begniigte man sich mit geringen
Mengen unterschiedlich grofler Bleikorner, die entstehen, wenn man fliissiges Blei in’s
Wasser tropfen liflt. Man beobachtete dabei nur, daf§ mit grofierer Fallhohe die Bleikor-
ner runder wurden. Beim Turmgieflen weiff man nun, daf die Tropfen schon nach dem
Ablssen vom Sieb kugelrund sind und dafi die Tropfengrofie beeinflufit wird durch die
Diinnfliissigkeit der Schmelze, durch die Geschwindigkeit, mit der die Schmelze durch
das Filter sickert und in besonderem Mafle durch die Grofle der Sieblocher.

Will der Giefimeister kleinere Schrotkugeln gielen, benutzt er ein Sieb mit kleineren
Lochern.

Damit die Gréflen der entstehenden Kugeln nicht zu unterschiedlich werden, mufl der
Giefimeister auch dafiir sorgen, daf} die Temperatur bei der Tropfenbildung sich nicht
andert. Das bedeutet, er mufy Temperaturschwankungen und Bewegungen der Umge-
bungsluft verhindern. Doch je linger der Giefprozefl dauert, desto stirker wird die
Umgebung aufgeheizt. Zum Gliick ist die Temperaturerhthung dank des Warmespei-
chervermdgens der dicken Turmmauern nicht so grofi; sonst miifiten Kithlanlagen dafiir
sorgen, daf die Kugeln wihrend des Fallens schnell genug abkiihlen und erstarren, damit
sie bei der Landung nicht platt gedriickt werden.

Bis zu 4 Tonnen Blei wurden frither an einem Tag vom GiefSmeister durch das Sieb gel6f-
felt.

40 m tief fallen die Kugeln, kiihlen dabei ab und landen in einem mit Wasser gefiillten
Schacht.

Die Kugeln schlagen auf der Wasseroberfliche auf - und sinken auf den Grund des
Schachtes in einen Bottich. Dabei kiihlen sie vollstindig ab.
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Nach dem Gieflen steigt der Giefmeister vom Hagelturm herunter, um seinen gegosse-
nen Schrot weiterzuverarbeiten. Frither waren mit der Schrotproduktion im Turm 5
Leute zugleich beschaftigt.

Zunichst muf} der Bleischrot mit einem Kran aus dem Wasser gezogen werden.

Der mit Schrot gefiillte Bottich wird sichtbar.

Der Bottich wird 2 Etagen hoher befordert, um fiir die Weiterbearbeitung noch geniigend
Hohenunterschied zu haben.

Eine Tonne Bleischrot ist in dem Behilter aus Eichenholz.

Die Kugeln miissen zum Trocknen aus dem Bottich genommen werden.

In einer am Turm angrenzenden Dachkammer wird der nasse Schrot auf einer beheizten
Platte ausgebreitet.

Die Kugeln sind inzwischen trocken. Sie sind nicht alle gleich grof3.

In einem Nebenraum werden die unrunden Schrote ausgesondert. Die kugelrunden
Schrote werden dann anschliefend nach ihrer Gréfie sortert.

Um die unrunden Schrote auszusondern, wird der Schrot in einen trichterférmigen
Behilter geschiittet.

Der Trichter wird unten gedffnet. Die Schrote fallen auf eine geneigte Glasplatte, wobei
die kugelrunden Schrote schneller ins Rollen kommen als die unrunden Schrote.

Am Ende der Rollbahn haben die kugelrunden Schrote eine hohere Geschwindigkeit als
die unrunden, so dafd sie iiber den ersten Auffangbehilter hinweg in den zweiten Behalter
fliegen, wihrend die unrunden Schrote im ersten Behilter landen.

Nur wenige Schrote sind unrund. Der Giefimeister kann mit seinem Guf3 zufrieden sein.
Damit auch Kugeln anderer Gréfien diese Endgeschwindigkeit erreichen, kann die Nei-
gung der Rollbahn geindert werden.

Die Kugeln rollen durch ein Abflufirohr zu einer Sortiermaschine.

Sie werden beim Durchlauf durch die Siebtrommeln der Grofle nach ausgesiebt, zuerst
die kleinsten, zum Schlufl die grofiten.

Die 24 Sieblochgréfleabstufungen beginnen bei 1,2 mm und enden bei 3,5 mm.

Bei diesem Schrot, gegossen durch 1,2 mm grofle Giefsieblocher, fallen durch die Sieb-
trommeln Kugeln von 3,1 bis 3,5 mm Gréfie in die Auffangkisten.

Schrotkugeln, die im Sieb hingenbleiben, werden durch Walzen in die Siebtrommeln
zuriickgedrickt.

Am schnellsten fiille sich der Kasten fiir 3,3 mm grofie Schrote. Sie dienen (in Patronen
gefiillt) zur Jagd auf Hasen; kleinere Schrote insbesondere zum Wurftaubenschieflen.
Mafigenaue Schrote werden heute meistens aus Bleidraht kaltgeprefit oder geschlagen.
Das Gieflen der Kugeln lohnt nur noch, wenn sich Turmgieffanlagen mit geringen Kosten
modernisieren lassen oder die Lohne niedrig sind.
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Abbildungsnachweis
Abb. 1-3: Kupferstiche aus dem Jahre 1779.
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